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OSZTALYQZASI JEGYZOKONYV
CLASSIFICATION REPORT
A termék megnevezése: Carboplak 2-fala polikarbonat lemezek
Name of product: Carbopiak 2 walls polycarbonate sheets
Kérelmezé: SC CARBOPLAK SRL
Customer: ROMANIA 32266 BUCHAREST 57 Theodor Paliady
Kibocsaté: EMI Nonprofit Kft. TGzvédelmi Vizsgalati Egység
Prepared by: EMI Nonprofit Kft. Fire Testing Unit
2000 Szentendre
Dézsa Gyorgy Ut 26.
Chmityoagl szabvany: MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Classification standard: ’ )
Vizsgalati szabvany: MSZ EN IS0 11925-2:2011 Tlizveszéiyességi vizsgalatok. Epitési
Test standard: termékek gyilékonysaga kozvetlen kinghatésra.

2. rész: Egyedi langforrasos vizsgalat

MSZ EN ISO 11825-2:2011 Reaction to fire tests. lgnitability of
products subjected to direct impingement of flame.

Part 2: Single-flame source test

MSZ EN 13823:2011 Epitési termékek t(izveszélyességi vizsgalatai.
Egy égd targy hdhatasanak kitett épitési termékek, a
padidburkolatok kivételével

MSZ EN 13823:2011 Reaction (o fire tests for building products.
Building produts excluding floorings exposed to thermal attack by
a single burning item

Kibocsatas datuma:

Date of issue: 4017.08:12.

Avizsgilati eredmények csak a megvizsgélt egyedre vonatkoznak.
Az os5ztdlyozési jegyz8kinyv a laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében mdsolhatd.
A jegyzBkdnyv 6 db szdmozott oidalt és 0 db mellékletet tartalmaz.
Test resuits are refevant for the tested samples only.
The classification report may be copied only in full volume without the written consent of Laborotory.
The test report consists of & pages and 0 annex.
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Bevezetds [ Introduction

Ez az osztalyozasi jegyzokdnyv a Carboplak 2-falé polikarbonat lemezek MSZ EN 13501-
1:2007+A1:2010 szerinti tlzvédelmi osztdlyozisat tartalmazza.

This classification report defines the classification assigned to Corboplok 2-walls
polycarbonate sheet in occordance with the procedures given in MSZ EN 13501-

1:2007+A1:2010.

2. Termék részletes leirasa / Details of classified product

2.1. Altalanossag / General

A Carboplak 2-falu polikarbonat lemez termékeket fal- és tetS-bevildgitoként hasznaljak.
The product, Carboplak 2-walls polycarbonate sheet, is defined as light transmitter for walls

and roofs.

2.2. Termék leirdsa / Product description

A termékcsoport teljeskori lefrdsa az 1. tdbldzatban és az osztalyozdst megalapozd, a 3.1.
pontban felsorolt vizsgalati jegyzékonyviek)ben taldlhaté a megbizd altal szolgaltatott

adatok alapjan.

Complete description of products can be found in Table 1 and in test report(s} provided in
support of classification listed in 3.1. the data given by the Customer.

1. téblazat / Table 1

altalanos leiras

2-fali polikarbonat temez, egyik oldalan UV
védelemmel

general description 2-walls polycarbonate sheet, one side UV
. E protected
E . [ TidB ety MSZ EN 16153:2013
L @ product standard
E g Gsszetétel részletezése polikarbonat gyanta
.g £ composition details polycarbonate resin
3
g :% va.stagség &40 mm
© © thickness :
v teriiletttmeg &
2 &2 0,88-1,6 kg/m’
J':_‘ g mass areg
~ it A
RN siirliség 3
‘_Q"- = density 1200 kg{m
2 8 fszin atldtsz6, opal, bronz
5 ‘g colour transparent, opal, bronze
© I gyérté
SC CARBOPLAK SRL
manufacturer

égeskésleltetd-szer tartalom
fire retarding data

a Megrendelé nem szolgaltatott adatot
no data were delivered by the Customer

3. Jegyzbkonyvek és az osztalyozast megalapozé eredmények / Reports and results in

support of this classification

3.1. Jegyzbkényvek / Reports

Projektszam/ Project number: TO-T171%-10767-2016/1
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3.2.

2.tablazat / Toble 2

Vizsgald
laboratérium Meghizé Jegyz8kinyv szdma Vizsgdlati médszer
Name of Name of sponsor Report ref. no. Test method
Laboratory
Mlq%i’é}llosm' MSZ EN ISO 11925-2:2011
EMI Nonprofit Kft. | SC CARBOPLAK SRL T cione]
i - i MSZ EN 13823:2011
2016/3 SZ EN 138 0

Eredmények / Results

A vizsgdlatok eredményeit a 3. tablazatban foglaltuk dssze.
Summary of test results con be found in Table 3.

3. tdblazat / Table 3

Eredmények / Results
Vizsgdlatok M(szaki jeliemz§ ;
Vizsgdlati modszer M(iszaki jellemzé szama (tlagérték) (m) M‘]!;::::Izﬁﬁslfgl
Test method Parameter Number of Continuous ;
Compliance with
tests parameter -
parameters
mean {m)
& < 450mm nem Megfelelt
o no Compliant
MSZ EN 11925- a sz(irépapir 72*

2:2011 meggyulladt nem Megfelelt

ignition of the filter no Compliant
paper

Megfelelt

FIGRA 2w, (W/s) 0,00 Comg;ﬁant

Megfelelt

FIGRAG 4 (W/s) 0.0 Cor:pﬁant

Megfelelt

THReoos (M) 0.:250 Confpﬁant

Megfelelt

MSZ EN SMOGRA - B.pc Compliant

13823:2011

TSP X; 25,09 .Megfe'lelt

Compliant

LFS = probatest széle R Megfelelt

LF5 = edge of % Eabani
; pliant
specimen
'a"go}?aﬁff;;“kék nem Megfelelt
dropiets/particles &g Compimat

2 Csak fellleti ldnghatds, killonbozd vastagsdgok, killonbozd szinek, élzaras (Id. 1. tablazat).
Only surface exposure, different thicknesses, different colours, protection of edges

{see table 1),

*¥*  Kilonbozd vastagsagok, kilonbozd szinek, élzaras (Id. 1. tablazat).

Different thicknesses, different colours, protection of edges
{see tabie 1).

A vizsgdlati prébatestek kondiciondldsa az MSZ EN 13238:2010 szabvéany eidirdsai szerint
tortént, 23 + 2 °C hdmérsékleten és 50 £ 5 % relativ paratartalom mellett.

Projektszdm/ Project number: TO-T171X-10767-2016/1
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4.2,

Conditioning of the test specimens was carried out according to the standard
MSZ EN 13238:2010, at temperature 23 1 2 °C and at relative humidity of 50 + 5 %.

Osztalyozas és alkalmazdsi teriilet / Classification and field of application

. Osztalyozdsi hivatkozas / Reference of classification

Az osztalyozast az MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 szabvény alapijdn végeztik el.
This classification has been carried out in accordance with MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010.

Osztalyozds / Classification

A Carboplak 2-fald polikarbonat lemez a mért tdztechnikai jellemz6k alapjan a kévetkezd
tlizvédelmi osztdlyba sorolhaté:
The product, Carboplak 2-walls polycarbonate sheet, in relation to its reaction to fire
behaviour is classified:

B

A fiistképzGdésre vonatkozo alosztély:
The additional classification in relation to smoke production is:
sl

Az égve csepegésre vonatkozd alosztaly:
The additional clossification in relation to flaming droplets/particles is:
do

Epitési termékek tlzvédelmi osztdlyozdsa a padidburkolatok és a cs@szigetelések
kivéetelével:

The reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe
thermal insulation products is:

Viselkedés tlizben Fiistképzddés Egve csepegés
Fire behavior Smoke production Flaming droplets
B - s 1 v d 0
Tiizvédelmi osztaly: Bosi ;0
Reaction to fire classification: =~ '

4.3. Alkalmazasi teriilet / Field of application

Ez az osztdlyozas a kbvetkezd termékjellemzdk esetén érvényes:
This classification is valid for the following product parameters:

vastagsag / thickness 6-10 mm
terilettdmeg / mass area 0,88-1,6 kg/m”
szin / colour valtozé / variable

Az osztdlyozds a kovetkezd végfelhasznalds esetén érvényes:
The classification is valid for the following end use applications:

légrés / girgaps szabadonallé / free standing
az élek aluminium szalagos védelmével / with Aluminium tape protection
of edges

Projektszdm/ Project number, TO-T171X-10767-2016/1
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5. Korlatozdsok / Limitations

Ez az osztalyozdsi dokumentum nem a termeék engedélye vagy tanusitvanya.
This classification document does not represent type approval or certification of the
product.

Az ebben a jegyz8kényvben a termékre vonatkozé osztalyozas felhasznithatd az Epitési
Termeék Iranyelv 3. moédozata szerinti gyartdi Teljesitménynyilatkozathoz és CE jeltléshez.
The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of
conformity by the monufacturer within the context of system 3 attestation of conformity
and CE marking under the Construction Products Directive.

A gyartd nyilatkozatot allitott ki, amelyet megérziink. Ez erdsiti meg, hogy a termék
kialakitasabél eredben nem szitkséges olyan kiildnleges megmunkailds, eljardas vagy
intézkedés (pl. égéskésleltetd alkalmazdasa, szervesanyag-tartalom korlatozasa, vagy
adalékok hozzdadasa), amely az elért osztdlyozds érdekében a tlizvédelmi tulajdonsagokat
javitana. Ezért a gyarto kijelenti, hogy a termékre a 3. mddozat vonatkozik.

The manufacturer has made o declaration, which is held on file. This confirms that the
products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of
flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at
enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a
consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

Ezért a laboratorium semmilyen formaban nem vett részt a vizsgalati mintavételezésben,
bar megbrzi a vonatkozd gyartoi hivatkozasokat, hogy biztositsa a vizsgalt mintak
nyomonkévethetfségét.

The test laboratory huos, therefore, played no part in sampling the product for the test,
although hold appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for
traceability of samples tested.

Mas anyagokkal kapcsolatban, més rogzitési mdodozatokkal, vastagsdgokkal, vagy
rétegekkel, mint az 1. tablazathan és a 4.3. ponthan rogzitettek, a termék tlizzel szembeni
viselkedése lehet olyan modon befolydsolt, hogy a 4.2. pontban rigzitett osztélyba sorolds
érvényét veszti,

in case of materials, fixation methods, thicknesses o layers other than those specified in
table 1. and clause 4.3 the behaviour of the product when exposed to fire can be influenced
in such a way that the classification given in subsection 4.2 becomes invalid.

Projektszdm/ Project number: TO-T171X-10767-2016/1
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Az Osztalyozasi jegyzdkOnyv érvényességét veszti abban az esetben is, ha az osztdlyba
soroladshoz felhasznalt vizsgdlati modszerek és szabvanyok megvaltoznak, illetve ha a
termék gyartasi helyében vagy eljarasdban valtozas all be.

This Classification Report will also become null and void if the testing methods and
standards used for the classification have been changed, or if there has been o change in
the monufacturing place, base material or manufacturing process of the product. |

Szentendre, 2017.06.19.

A jegyzBkonyvet dsszeallitotta: Szakmailag ellendrizte:
Report prepored by: Technically verified by:
//Za&zi\ QWF&}L o
uhdasz Imre Kakasy Gergel
vizsgdlo mérnik a Tdzvédeltmi Vizsgdlati Egysig vezet§je
test engineer head of Fire Testing Unit ﬂ(

‘!‘ -
96al6 Laboratdrium vezetdje
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